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  ٣٢٧موسسه تحقيقاتي پرطاووس مشهد به شماره ثبت:   
  ٢٠٩٠:   آزمايشگاه همكار اداره استاندارد به شماره مجوز

  عضو شبكه آزمايشگاهي ستاد فناوري نانو 
  

 استانداردوتحقيقات  همكارسازمان  آزمايشگاه هاي  ومعتبرترين  از مجهزترين  يكي  عنوان  مشهد به  موسسه تحقيقاتي پرطاووس
، شيشه،كاني هاي غير فلزي، مواد كخوردگي شيميايي،لعاب و رنگ،فلزات، چيني، سرامي  آزمون هاي  خراسان درحوزه  صنعتي
  وساختماني، آماده ارايه خدمات آزمايشگاهي به شرح زير براي متقاضيان مي باشد.   معدني
  آناليز كمي و كيفي مواد معدني  -١
 آزمايش و تشخيص كيفيت لعاب هاي مورد مصرف در صنايع سراميك -٢
 روبشي ميكروسكوپ الكتروني EDAXتعيين نوع جنس ورقه هاي فولادي با استفاده از  -٣
 ISIRI          م در ظروف غذاخوري، چيني، مواد معدني، زمين هاي كشاورزي و غيره مطابق با استانداردتعيين درصد سرب و كادميو  -۴

1164 
 تعيين نوع جنس كودهاي شيميايي سولفات آمونيوم   -۵
نسبت به هزينه هاي سال قبل محاسبه    %١٥جهت نمونه هاي ارسالي از اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان , صرفا با افزايش   -۶

 . مي شود 
  ١٤٠٢سال  آزمون ها در  ليست قيمت

ديف
ر

برون سازماني    روش انجام آزمون   آزمون   
  (ريال) 

دانشگاه   -دانشجو
  (ريال) 

١  AA-680   ٢٠٠٠,٠٠٠  ٢٥٠٠,٠٠٠  معدنيدر مواد آناليز شيميايي و تعيين درصد عناصر  
٢  UV-160    ٧٠٠,٠٠٠  ٧٠٠,٠٠٠  آناليز شيميايي و تعيين درصد عناصر در مواد معدني  

  ٣٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  تعيين طيف گروه هاي عاملي و ميزان درصد جذب و عبور نور 
تعيين دانسيته واقعي پودرها و گرانول ها با    تعيين دانسيته واقعي   ٣

  ٦٠٠,٠٠٠  ٩٠٠,٠٠٠  Pycnometerدستگاه
  ٢٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  ارشميدوس  جامدات به روش تعيين دانسيته واقعي  تعيين دانسيته واقعي   ٤
٥  XRDPW3040/60   2گراف، جدولθ  ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٤,٧٠٠,٠٠٠  و تعيين كاني ها و فازهاي مينرالي  
٦  XRFPW4110/00   ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٤,٧٠٠,٠٠٠  عنصر)  ٨اكسيد هاي اصلي(آناليز شيميايي  
ميكروسكوپ نوري    ٧

 پولاريزان
  ٥٠٠,٠٠٠  ٨٠٠,٠٠٠  عكس با آماده سازي نمونه  ٥تهيه 
  ١٥٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  عكس از نمونه  ٥تهيه 

٨  TEMCM120   ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٢,٠٠٠,٠٠٠  مرتبه  ٦٨٠,٠٠٠تهيه  عكس از هر نمونه در بزرگنمايي  
٩  SEM  S360  

  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٣,٥٠٠,٠٠٠  تهيه عكس هر ساعت 
  ٢,٢٠٠,٠٠٠  ٢,٥٠٠,٠٠٠  مطالعه توپوگرافي سطح، عكس و تعيين درصد عناصر 

١٠  STEM CM300  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  تهيه عكس به هر تعداد از هر نمونه  
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  ١٤٠٢سال   آزمون ها در  ليست قيمت

ديف
ر

برون سازماني   روش انجام آزمون   آزمون  
  (ريال) 

دانشگاه   -دانشجو
  (ريال) 

-ASTM C 372اندازه گيري ضريب انبساط حرارتي مطابق با استاندارد  ديلاتومتر   ١١
88  ٤٠٠٠,٠٠٠  ٤٥٠٠,٠٠٠  

١٢  PVD   ٣٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  لايه گذاري به روش بخار فيزيكي  
  ١٠٠٠,٠٠٠  ٢٢٠٠,٠٠٠  LPSAبا استفاده از دستگاه توزيع ذرات تعيين اندازه و    تست دانه بندي  ١٣
  ٥٠٠,٠٠٠  ٨٠٠,٠٠٠  ميكرون) ٢٠ميليمتر تا  ٤(از مش  ٦٠٠مش الي  ٥از ليست الك ها:   تست دانه بندي  ١٤
١٥  Pro 2KD   تعيين ضريب هدايت حرارتي، ضريب مقاومت حرارتي، ظرفيت گرمايي ويژه

  ١٨٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٠,٠٠٠  EN 55022: 1987و ضريب نفوذ جامدات و مايعات مطابق با استاندارد  

كوره هاي    ١٦
  آزمايشگاهي 

  ١٢٠٠,٠٠٠  ١٥٠٠,٠٠٠  رنگ پخت(با استفاده از سيستم پرس در دماي هاي مختلف) 
L.O.I ٢٥٠,٠٠٠  ٣٥٠,٠٠٠  درجه)  ١٠٥٠بار تكرار در دماي  ٢درصد پرت مواد(: تست  

  ٥٠٠,٠٠٠ - ١,٥٠٠,٠٠٠كلسيناسيون، زينترينگ و ذوب مواد                                                از 

١٧  
آسياب هاي گلوله  

اي، چرخشي و 
  لرزشي 

  ١٠٠٠,٠٠٠  ١٢٠٠,٠٠٠  تر(يك كيلو گرم)به دو روش: خشك و مواد  هاي ميكرونيزهپودر تهيه 
  ١٠٠٠,٠٠٠  ١٢٠٠,٠٠٠  (زير ميكرون)  Submicronتهيه پودرهايي با ابعاد 

      
  ٦٠٠,٠٠٠  ٨٠٠,٠٠٠  ASTM C158-89مطابق با استانداردتعيين مقاومت خمشي  خمش سنج  ١٨
  ٨٠٠,٠٠٠  ١٥٠٠,٠٠٠  ) L- a-bتعيين پارامترهاي فيزيكي رنگ(  رنگ سنجي  ١٩
٢٠  DTA   ٢٥٠٠,٠٠٠  ٢٦٠٠,٠٠٠  تعيين رفتار حرارتي مواد  
  ٥٠٠,٠٠٠  ٨٠٠,٠٠٠  ٣٩٩٤طبق استاندارد شماره:      جذب آب كاشي   ٢١
  ٤٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  شامل: برش، مانت، پوليش و صيقل   آزمون سراموگرافي  ٢٢
تعيين درصد   ٢٣

  ١٤٠٠,٠٠٠  ١٥٠٠,٠٠٠  آلمانMemertتعيين درصد رطوبت مواد با خشك كن   رطوبت 
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